r LEPENKA V KYBLU
dvouslozkova hydroizolace, ktera toho umi vic

LEPENKA V KYBLU je dvouslozkova, trvale pruzna polymercementova tésnici hmota uréena

k hydroizolaci nejrtznéjSich betonovych a Zelezobetonovych konstrukénich prvkd. Pouziva se

k utésnéni povrchu betonovych konstrukci v hydrotechnickych stavbach, ve vodarenstvi a jako
tésnici vrstva pod keramické obklady nebo jiné naslapné vrstvy v koupelnach, bazénech a
vodnich nadrzich. Ma dobrou pfilnavost ke kovovym podkladiim, které je schopna svou alkalitou
chranit pfed rozbéhem koroznich procesu. Lze ji pouzit jako trvale G€innou protiradonovou
ochranu. Je pouZitelna na natéry nadrzi a potrubi na pitnou vodu. Je odolna vuiéi
kombinovanému G¢€inku mrazu, odolava biodegradaci, ma vybornou UV stabilitu. Z téchto titull
miZe LEPENKA V KYBLU zstat i jako finalni natér, avéak nelze na ni pohlizet jako na
estetickou finalizaci povrchu. Tam, kde jeji cementové Sedy odstin nevyhovuje, Ize na LEPENKU
V KYBLU aplikovat veskeré disperzni kryci barevné natéry, keramické &i sklen&né obklady,
kamenné koberce, ale také volné polozit WPC terasy ¢i obdobné dlazdice na terce. V pfipadé
dalSich povrchovych Uprav se nedoporucuje pouzivat, jinak doporu€ované, penetrace, a sice

z diivodu vodoodpudivosti samotné LEPENKY V KYBLU.

LEPENKA V KYBLU je dvouslozkova, trvale pruzna hydroizolaéni hmota sestavajici ze suché
slozky na anorganické bazi a vodou feditelné modifikované polymerni disperze.

dodavana ve stanoveném poméru slozek

vyborna zpracovatelnost, nanasi se Stétcem

naneseni je mozné jiz po 7 dnech od polozZeni betonu (vihkost max. 30 %)

vyborna pfilnavost k podkladu (v€etné umakartu, staré dlazby, asfaltu apod.)

trvale odolava vysokému vodnimu pretlaku, je vhodna i na anhydritové podlahy

vysoka pruznost a delSi Zivotnost ve srovnani s asfaltovou lepenkou

je odolna vaéi kombinovanému Gcéinku mrazu a posypovych soli

chrani beton pfed narusujicimi vlivy prostredi

odolava trvalému pusobeni kyselych roztokd do pH 1,5 a zasaditych roztok do pH 13,0,
odolava i ropnym produktim

vytvaii icinnou bariéru vaci praniku radonu (pfi sile natéru 2 mm), odolava biodegradaci
¢ ma vybornou UV stabilitu

PRIPRAVA PODKLADU

Podklad by mél byt provihéeny, nesmi byt zapraSeny. Z povrchu podkladu musi byt odstranén
veSkery nesoudrzny, uvolnény, zvétraly Ci jinak viditeIné poSkozeny material a povrch nesmi byt
potfisnén latkami negativné ovliviujicimi soudrznost s podkladem (tuky, oleje apod.).

Pevnost v tahu povrchovych vrstev betonu musi byt alespori 1,5 MPa. Kaverny nebo jiné
povrchové vady je tfeba vyplnit opravnou maltou SPRAVBETON. Pro zajiSténi dobré pfilnavosti
u velmi suchych (<2% RV) nebo velmi savych podkladl je potfeba podklad napenetrovat
pFipravkem STAVLEP nebo HLUBON. V pfipadé exteriérovych aplikaci je nezbytné, aby
podkladni vrstvy byly mrazuvzdorné.

PRIPRAVA MATERIALU

LEPENKA V KYBLU je dodavana jiz ve stanoveném poméru suché a kapalné slozky, ktery &ini
2,8 : 1 hmotnostni (objemové tomu odpovidaiji 2 dily suché slozky na 1 dil kapalné slozky).
Vlastni pfiprava se provadi tak, Ze k tekuté sloZce se postupné pfidava za stalého michani
pfisludné mnozstvi slozky suché, az je dosazeno kaSovité konzistence vhodné pro nanaseni.

K michani Ize pouzit béZné pomalobézné vrtulové michadlo. Podle pouzitého zpusobu nanaseni
nebo Gcelu pouziti Ize pfidat az 10 % vody. PFi pfipadném dofedovani natéru je nutno smeés
dokonale promichat.

POUZITI

LEPENKA V KYBLU se nanasi §tétcem, a to nejméné ve dvou a2 tfech vrstvach. Nanaseni je
vhodné provadét tzv. kfizem (tahy Stétce v navzajem kolmych smérech). Druhou, resp. treti
vrstvu je mozno nanaset vzdy po zatuhnuti pfedchéazejici vrstvy, tj. cca po 24 hodinach.
Doporu¢ena min. tloustka natéru pro protiradonovou nebo parotésnou izolaci je 2 mm. Minimalni
tloustka natéru exponovaného tlakové vodé musi ¢init 1,5 mm. V ostatnich pfipadech je min.
tloustka natéru 1 mm. Ve styku s pitnou vodou je pouzitelny pod podminkou, Ze bude aplikovan
u vétSich nadrzi (ev. vodovodnich trubek vétSich rozméru) tak, aby pomér osetfené plochy

k objemu vody byl minimalné 1 ku 10 (oSetfena plocha v cm? ku objemu vody v cm?). Ve styku

s bazénovou vodou Ize tento material pouzit bez omezeni. Je tfeba dbat na to, aby Cerstvy natér
prilis rychle nevyschnul, protoZze pak nestaci polymerni slozka vytvofit dostate¢né pevné vazby a
material ma snizenou pruznost. Doporuéujeme proto aplikovat LEPENKU V KYBLU pfi vhodném
pocasi. Je také vylou¢ené po aplikaci jakymkoliv zpusobem pfidavat zamésovou vodu, rosit nebo
vlh¢it Cerstvy natér. Veskeré praskliny v podkladu, rohy, napojeni a dalSi specifické partie je tfeba
fesit pomoci TESNICIHO SYSTEMU HASOFT (TESNICI PASY, ROHY, PRUCHODY).
ZKUSEBNI ATESTY

TSUS Bratislava n.o., ¢. 1301, Studena 3, 826 34 Bratislava proved| po€atecni zkousky vyrobku
v souladu se systémem 3 a vydal protokol ¢. 1301-CPR-90-08—-2006.

BEZPECNOST ZDRAVI PRI PRACI
Po uplynuti min. doby trvanlivosti, ktera je vyznacena na obalu, neni zajiSténa plna ucinnost
pfisady redukujici chrom VI pod hranici 2 ppm.

Prace s dvouslozkovym hydroizolaénim natérem LEPENKA V KYBLU nevyzaduje zadna
mimoradna hygienicka opatieni. Vyrobek (sucha slozka) obsahuje alkalické slozky, a je tudiz
nutno zabranit zejména kontaminaci o€i a sliznic.



TECHNICKE UDAJE
aplikaéni teplota

barva

doba zpracovatelnosti
ekvivalentni difuzni tloustka sd
hmotnost sypna

mérna spotfeba

obsah susiny

pevnost v tahu

pfidrznost k podkladu — po
kontaktu s vapennou vodou

pridrznost k podkladu — po
kontaktu s vodou

pfidrznost k podkladu — po
rozmracovacich cyklech

pfidrznost k podkladu — po
starnuti v teple

pridrznost k podkladu —
pocatecni

schopnost pfemosténi trhliny
skladovani

skladovatelnost

soucinitel difuze radonu D

taznost

vodotésnost

+5°C azdo +30 °C

Seda

60 minut (+20 °C, 60% rel. vihk. vzduchu)
<40m

1550 * 50 kg/m? (sucha slozka)

1,6-2,0 kg/m? (2 vrstvy natéru; 1 mm natéru)
43 £ 5 % (kapalna slozka)

> 1,50 MPa

> 0,9 MPa
> 1,2 MPa
> 1,1 MPa
> 1,5 MPa

> 1,5 MPa

=1 mm

v suchu pfi +5 °C az +25 °C

12 mésicl v PAP obalech; 24 mésict v PP védrech
9,4.10"-12 £ 0,5.10"-12 m?/s (srovnatelny difuzni odpor jako
napf. u folie PENEFOL LITHOPLAST 20 z vysokohustotniho
PE)

> 30 %

bez prusaku (>0,8 MPa, tj. 80 m vodniho sloupce, pfi
negativnim i pozitivnim plsobeni vodniho tlaku)

Jednotky baleni

baleni v kartonu
4,1kg (3kga1,1kg)
9,5kg (7 kg a 2,5 kg)
20,4 kg (15 kg a 5,4 kg)
34 kg (25 kg a 9 kg)

)

34 kg (25 kg a9 kg) pytel
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V8echny vySe uvedené Udaje vychazeji z internich zkousek vyrobce a jeho dlouholetych zkuSenosti s aplikaci v nes¢etnych technickych a primyslovych oborech.
Vzhledem k velmi odliSnym poZadavkim a podminkam pfi aplikacich je nezbytné, aby si uzivatel vzdy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svych podminkach.
V8echny vySe uvedené uUdaje, parametry a doporuceni jsou bez zaruky a dodavatel ani vyrobce nenesou odpovédnost za pfimé i nepfimé Skody vzniklé
v souvislosti s pouzitim vyrobku. Zmény vSech uvedenych udajl jsou vyhrazeny. Pfi poZzadavku modifikace vyrobku ,na miru“ stejné tak jako pfi pozadavku na
bezplatné dodani vzorkd ¢&i konzultaéni a technicky servis nas bez obav kontaktujte. Aktualni verze technického listu je dostupna na www.hasoft.cz. Ovérte si
prosim, zda tento technicky list nebyl nahrazen novéjsi verzi.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.0., Za Nadrazim 1098, 588 13 Poln3, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz
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