STRESNIi FOLIE

DEKTEN PRO II

DIFUZNE PROPUSTNA FOLIE PRO DOPLNKOVOU HYDROIZOLACNI VRSTVU

Charakteristika vyrobku

DEKTEN PRO Il je félie lehkého typu, ktera
nachézi uplatnéni ve skladbach Sikmych stfech.
Slouzi k vytvoreni doplrikové hydroizola¢ni
vrstvy (DHV), ktera zachycuje a odvadi vodu
proniklou pod sklddanou krytinu. Chrani tim
podstiesni prostory a vrstvy stfech pfed vodou
a snéhem, které se dostanou pod krytinu nebo
pred vodou zkondenzovanou na spodnim
povrchu krytiny. DHV u nékterych skladeb
sttech pini zaroven funkci vétrotésnici vrstvy

a prispiva ke vzduchotésnosti skladby stfechy.

DEKTEN PRO Il je tfivrstva félie. Funkéni
vrstva je tvorena difuzné propustnou polymerni
monolitickou vrstvou. Na horni a spodni strané
je folie opatfena ochrannymi vrstvami z netkané
polypropylenové textilie. Folie byla zafazena

do sortimentu spole¢nosti Stavebniny DEK a.s.
na zakladé zkou$ek odolnosti a trvanlivosti.

DEKTEN PRO Il je konstrukéné uzpUsobena
pro kontakt s podkladni konstrukci bez
nutnosti vytvaret vzduchovou vrstvu pod DHV.
Ve skladbach Sikmych stfech Ize tedy DHV

z félie DEKTEN PRO Il provadét na tepelné
izolaci nebo na bednéni, pfipadné pfimo

na krokve s mirnym provésenim. DEKTEN
PRO Il Ize také pouzit jako podkladni povlak
pro krytiny, které jsou upevnény do bednéni,
a u kterych vyrobce krytiny pouziti podkladniho
pasu z tohoto materialu pfipousti.

Folie DEKTEN PRO Il je uréena k vytvoreni
doplnkové hydroizolacni vrstvy ve sklonu
17° a vySe. Konstrukéni typy DHV, které

Ize realizovat s f6lii DEKTEN PRO II

a prislusenstvim, jsou uvedeny v tabulce 02.
PoZadavek na tfidu tésnosti DHV zavisi

na sklonu stfechy a na riziku pronikani vody
pod krytinu a stanovi se podle publikace
Pravidla pro navrhovani a provadéni stfech
(CKPT, 2014). P¥i niz§im sklonu stfechy
nebo pfi zvySeném pozadavku na trvanlivost
a spolehlivost DHV doporucujeme pouZzit folii
DEKTEN MULTI-PRO II.

P¥i kvalitativnim hodnoceni podle Pravidel
CKPT splniuje félie DEKTEN PRO Il kritéria

tridy A pro provedeni nad vzduchovou mezerou
(félie voIné zaveésena nad krokvemi) a kritéria
tfidy B pro pokladku na tuhy podklad.

Tésnici prislusenstvi

K fdlii je k dispozici doplfikovy sortiment —
pasky a tésnici hmota. Jednostranné lepici
paska DEKTAPE MULTI se pouziva pro
opracovani prostupt félii, lokalni opravy
poskozenych mist flie a na ukonceni folie

na navazujicich konstrukcich. Jednostranné
lepici butylkau¢ukova paska DEKTAPE
KONTRA se pouziva pro utésnéni félie pod
kontralatémi. K tomuto Ucelu Ize také pouZit
tésnici hmotu Tmel DEKTEN KONTRA.
Podtésnéni kontralati se provadi zejména
pokud je sklon sttesni roviny a DHV niz$i nez
22°, nebo pokud je pozadovana tfida tésnosti
DHV 3. Podtésnéni se vzdy provadi u Uzlabnich
kontralati.

Oboustranné lepici paska DEKTAPE PRO je
urcena pro slepeni dvou pruhd félie v presahu
v pfipadé pozadavku na tfidu tésnosti DHV 4
nebo 3, k napojeni félie DEKTEN PRO Il

na okapni plech, ke slepovani presaht folie

v detailech a k lokalnim opravam poskozenych
mist félie s vyuzitim zaplaty.

V detailech, u napojeni félie na navazuijici

a prostupujici konstrukce, musi byt vzdy
pouzity tésnici komponenty. Pfi aplikaci
tésnicich komponentd musi byt povrch félie
i napojované konstrukce suchy a zbaveny
prachu, necistot a mastnoty.

Zakladni pokyny pro montaz

Folie DEKTEN PRO Il se v konstrukci
umistuje stranou s potiskem smérem

k exteriéru. Na Sikmych stfechach se aplikuje
ve vodorovnych pasech. Postupuje se od okapu
k hiebeni tak, aby okraj vy$e polozeného pasu
prekryval okraj nize polozeného pasu. Félie se
klade na pevny, rovny, ¢isty a suchy podklad
(napf. tuha tepelna izolace nebo dievéné
bednéni), pfipadné pfimo na krokve. Félie
musfi byt dostatec¢né napnuta tak, aby na jejim
povrchu nevznikaly viny nebo nerovnosti.

Na folii nesmi vznikat sklady. Zarover nesmi
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STRESNIi FOLIE

DEKTEN PRO Il

byt folie mezi kontralatémi nadzdvihnuta Tabulka 01 | Parametry vyrobku deklarované podle EN 13859-1:2010

tepelnéizolacnim materialem.

Félie se k podkladu pracovné upevriuje
sponkami nebo hiebiky s plochou hlavou
opattenymi vhodnou protikorozni povrchovou
Upravou, a to vzdy jen v misté prekrytém

vyse lezicim pruhem félie. Pti kladeni félii je
nutné dodrzovat pfesah 12cm, ktery je na f6lii
vyznacen. V misté slozitéjSich detail’ (hfeben,
Uzlabi, narozi, atd.) se doporucuje presah félie
min. 30cm a slepeni félie paskou DEKTAPE
PRO. U okapu je nutné félii ukoncovat

na vhodné umisténém okapnim plechu
nalepenim paskou DEKTAPE PRO. Celni
napojeni folie je nutné provadét s presahem
min. 10cm pouze v misté kontralati a utésnit
paskou DEKTAPE PRO.

Folii DEKTEN PRO Il Ize pouzit v konstrukci
s chemicky impregnovanymi dievénymi prvky.
Je nutné zabranit potfisnéni félie ropnymi
latkami a organickymi rozpoustédly. Pro
slepovani félie se nesmi pouzit pasky na bazi
PVC (lepidlo i nosna vrstva). Po montazi
doporucujeme zakryt folii krytinou co nejdfive
a tim podpoitit jeji dlouhou trvanlivost. Félie
nesmi byt vystavena pfimému plsobeni

UV zareni déle nez 3 tydny. Folie nesmi byt
namahana ani UV zarenim ze spodni strany,
napt. v nezateplené stfesni dutiné pod
hfebenem nesmi byt instalovany prosvétlovaci
prvky, vétraci prvky nebo vylezy, kterymi
pronika svétlo na povrch félie. Zvlastni
pozornost je tfeba vénovat ochrané félie

pfi okrajich stfechy. U okapni nebo Stitové
hrany stfechy musi byt félie rovnéz zakryta

do uvedené doby, a to i ze spodni strany
strechy.

Doporu¢end minimalni teplota vzduchu a félie
pfi zpracovani je 5°C. P¥i nizSich teplotach
neni zaru€ena Uc¢innost (lepivost) tésnicich
pasek. Pfi pouziti tésnici hmoty Tmel DEKTEN
KONTRA je minimalni teplota zpracovani 7°C.

Baleni a skladovani

Folie musi byt skladovana v originalnich
obalech, v suchych skladech bez pfistupu
UV zéreni.

Technicka podpora

Veskeré informace vcetné kompletniho
technického poradenstvi poskytnou vyskoleni
pracovnici Atelieru DEK — specializovaného
stfediska Stavebnin DEK.

ATELIER

KONTAKTY DEK DEK

Stavebniny DEK - prodejny a technicka podpora

Benesov Hodonin Krnov

Beroun Horovice Liberec
Blansko Prazska Hradec Kralové Louny

Brno Cheb Lovosice
Brno 2 Chomutov Meélnik
(voda-topeni-sanita) Chrudim Mikulov
Breclav Jesenik Mlad4 Boleslav
Ceska Lipa Jigin Mohelnice

C. Budgjovice Hrdgjovice Jihlava Most

€. Budgjovice Litvinovice Jindfichtiv Hradec Nové Straseci
Cesky Brod Chrastany Kadari Novy Jigin
Dacice Karlovy Vary Nymburk
Décin Karvina Olomouc
Frydek-Mistek Kladno Opava

Parametr Jednotka  ZkuSebni pfedpis DEKTEN PRO Il Tolerance
délka m EN 1848-2 50 -
&itka m EN 1848-2 1,5 (~0,0075;+0,0225)
plo$na hmotnost g/m?2 EN 1849-2 160 (-20;+0)
tloustka** mm EN 1849-2 0,45 -
reakce na ohen trida EN 13501 E -
ENISO 11925-2
odolnost proti pronikani vody tfida EN 1928 w1 -
propustnost vodni pary
- ekvivalentni difuzni tloustka s, m ENISO 12572 0,1 (+0,05)
- faktor difuzniho odporu p - EN 1931 222 +111
pevnost v tahu v podéiném/ N/50mm  [EN 12311-1 280/220 (-30;+50/-20;+30)
pticném sméru
taznost v podélném/pficném % EN 12311-1 50/60 (-20;+35/-20;+35)
smeéru
odolnost proti protrhavani N EN 12310-1 180/200 (-50;+40/+50)
v podélném/pfi€ném sméru
ohebnost za nizkych teplot °C EN 1109 -40 -
teplotni rozsah pro pouZiti °C - -40 az +100 -
maximalni doba vystaveni UV tydny - 3 -
zareni do zakryti krytinou*
hmotnost role** kg - 12 -

*  Maximalni doba, po kterou mlize byt material vystaven u¢inkm pfirozeného UV zéfeni, viz pokyny pro montaz.
** Uvedend hodnota je orientacni.

Tabulka 02 | Konstrukéni typy DHV z félie DEKTEN PRO 11

Konstruké Podklad Provedeni DHV z félie DEKTEN PRO I Trida
typ DHV tésnosti*

2.1 tuhd, rozmérové a tvarové stala | félie vedena pod kontralatémi s utésnénim paskou DEKTAPE | 3
tepelna izolace nebo bednéni KONTRA, DEKTAPE TP50 nebo TMELEM DEKTEN
KONTRA, spoje félie slepeny paskou DEKTAPE PRO
2.2 félie vedena pod kontralatémi, spoje folie slepeny paskou |4
DEKTAPE PRO
24 rozmérové a tvaroveé stala félie vedena pod kontralatémi 5
tepelna izolace nebo bednéni
3.3 krokve, folie provésena félie vedena pod kontralatémi 6

* dle publikace Pravidla pro navrhovani a provadéni strech (CKPT, 2014)

Tabulka 03 | Vybér tfid tésnosti DHV pro palenou a betonovou krytinu na zakladé
zvy$enych pozadavki (ZP) podle Pravidel pro navrhovani a provadéni stfech (CKPT, 2014)

Sklon stfechy Podet ZP (napf. vyuziti podstfesniho prostoru (2 ZP) — konstrukce stfechy — klimatické poméry
— mistni podminky)

zadny ZP jeden dalsi ZP dva dalsi ZP tfi dalsi ZP vice nez tfi dalsi
zP

> bezpecny sklon [FZlERAVEE G typ 3.3/ tfida 6 typ 2.4/ tfida 5 typ 2.2/ tfida 4 typ 2.1/ tfida 3
krytiny (BSK) pozadavky

> (BSK-4°) typ2.2/tfida4  typ22/tfidad4 typ2.1/tfida3 typ2.1/tfida3 RYRI-FA(EYA
> (BSK-8°) typ 2.1/ tfida 3 typ 2.1/ tfida 3 typ 2.1/ tfida 3 typ 1.2/ tfida 2 typ 1.1/ tfida 1
> (BSK-10°) typ 1.2/ tfida 2 typ 1.2/ tfida 2 typ 1.2/ tfida 2 typ 1.1/ tfida 1 typ 1.1/ tfida 1
< (BSK-10°)* typ 1.1/ tfida 1

* sklon stfechy zaroveri nesmi byt nizsi nez 10°

Pozn.: Zelené podbarvené burky oznacuji kombinaci podminek, pfi které Ize pro DHV pouzit félii DEKTEN PRO I,
minimalni sklon, pfi kterém muze byt folie pouZita, je 17°.

. Informace jsou platné k datu vydani dokumentu
AKTUALNI VERZE DOKUMENTU JE VYSTAVENA NA WWW.DEK.CZ

Stavebniny DEK - Zakaznické centrum

Pardubice Susice Uherské Hradisté

Pelhfimov Svitavy Olbrachtova (voda-topeni-sanita) \. 51 0 000 100

Pisek Svitavy Olomoucka Usti nad Labem .

Plzer Cernice Sumperk Usti nad Orlici A stavebmnv@dek_cz
Plzeri Jate¢ni Tabor Cekanice Vala$ské Mezifici

Praha Hostivaf Tabor Sobéslavska Veseli nad Moravou

Praha Stodulky Tachov Vimperk

Praha Vestec Teplice Hibitovni Vyskov

Prachatice Teplice TyrSova Zlin Louky L,
Prost&jov (voda-topeni-sanita) Zlin Piiluky ATELIER DEK - technicka podpora
Prerov Tisnov Znojmo L,

Pfibram Trhové Sviny Zatec Tiskarska 257/10

Rakovnik Lubna Trutnov Zd4r nad Sézavou 108 00 Praha 10

Sokolov Trebic tel.: 234 054 284

Havifov Klatovy Ostrava Hrabova Staré Mésto u UH Trinec www.atelier-dek.cz

Hlinsko Kolin Ostrava Hrusov

Strakonice Turnov



