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MALTA NA POROBETON

CEMENTOVA MALTA
PROLEPEN]

SPECIFIKACE

POPIS
VYROBKU

PRIPRAVA
PODKLADU

PRIPRAVA
HMOTY

VYHODY

- Ktenkovrstvému zdéni obvodovych i nosnych stén,
- vhodna ke stérkovani povrch( v interiéru,

- mrazuvzdorna s pevnosti v tlaku 10 MPa,

- zrnitost 0-0,5 mm.

Jemna lepici a stérkovaci cementova hmota patfici do systému malt pro zdéni tfidy M 10
dle CSN EN 998-2, se zrnitosti 0-0,5 mm a s pevnosti v tlaku 10 MPa.

MP300 Malta na porobeton je urCena k tenkovrstvému zdéni obvodovych, nosnych i
nenosnych stén z poérobetonovych tvarnic, keramickych nebo vapenopiskovych zdicich
prvka. Je také vhodna ke stérkovani povrchl v interiéru. Malta je uréena pro zdéni
konstrukci s pozadavkem na pevnost v tlaku zdici malty 10 MPa.

Podklad musi byt Unosny, pevny, Cisty, zbaveny prachu, solnych vykvétl, nedistot,
nesoudrznych ¢asti a bez biologického napadeni. Podklady se zbytky asfaltovych lepidel,
mastnych skvrn ¢&i teplotou pod 5 °C nejsou vhodné k aplikaci malty. Velké trhliny v
podkladu je tfeba pfedem vyspravit, pfipadné dilatacni spary je nutné zachovat funkéni.
Takto pfipraveny podklad je vzdy nutné pfed aplikaci malty napenetrovat vhodnym
vyrobkem ze sortimentu STACHEMA CZ. Savé podklady |ze o3etfit napf. nafedénou
penetraci SP300 nebo SP590 (fedéni viz technicky list vyrobku). Na nesavé podklady je
vhodné pouzit adhezni mlstek AM800, ktery je urCeny k pfimé aplikaci. Penetrace Ci
adhezni mastek musi vzdy dukladné vyschnout (doba vysychani zavisi na teploté a vihkosti
prostiedi). U silné nasakavych zdicich prvkl a pfi teplém pocasi je nutné zdici prvky fadné
navlhéit, aby nedo3lo k rychlému odsati zamésové vody.

Lepici a stérkovaci hmota se pfipravi vsypanim 25 kg suché smési do 5,5-6,0 litri vody.
Micha se pomoci pomalobézného michadla (cca 200—400 ot./min.) po dobu minimalné 2
minut, ¢imz se vytvofi homogenni hmota. Vrtule michadla se drzi neustale ponofena pod
hladinou hmoty, aby nedochéazelo ke vnaseni vzduchu do smési. Poté se necha hmota 2
minuty odstat a opét se kratce zamicha. Doba zpracovatelnosti rozmichané smési je okolo
120 minut (pfi teploté 20 °C a relativni vihkosti vzduchu 50 %). ZvySeni obsahu vody vede
ke zhorSeni garantovanych vlastnosti!

Uvedené informace jsou STACHEMA CZ s.r.o. IC: 46353747, obchodni rejstrik ISO 9001
platné v dobé vydani
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POUZITi KE Rozmichana smés se nanasi na pfedem pfipraveny podklad nejlépe zednickou IZici Ci

ZDENI hladitkem. Nasledné se do nanesené hmoty ihned pokladaji zdici tvarnice (po vrstvach).
Jejich poloha se upravi poklepem gumovou pali¢kou a cely postup se dale opakuje. Polohu
tvarnic |ze upravovat do cca 5 minut od polozeni. Vyzdéné konstrukce je nutné chranit pfed
nepfiznivymi klimatickymi podminkami, zejména pfed vysokymi nebo nizkymi teplotami,
pred plsobenim desté, vétru, mrazu a pfimého slunecniho zafeni (pozor na rychlé
vyschnuti).

POUZITi KE Pfi aplikaci zakladni stérkoveé vrstvy se hmota rozetfe rovnou stranou hladitka s dukladnym

STERKOVANI zatfenim do pérobetonovych tvarnic, keramického nebo vapenopiskového zdiva. Do vrstvy
malty se vlozi sklotextilni vyztuzna sitovina s protialkalickou upravou a zahladi se. Cilem
je vytvofit kompaktni vrstvu hmoty o tloust’ce minimalné& 3 mm, ve které je dokonale zatfena
vyztuzna sitovina. Zpracovava se pfi teplotach od 5 °C do 30 °C. Aplikovanou stérku je
tfeba minimalné 24 hodin chranit pfed pfimym sluncem, prudkym vysychanim a teplotnimi
Soky. Malta neni ur€ena na armované zdivo.

SPOTREBA Spotieba suché smési na zdéni tvarnic pfi tloustce vrstvy 1 mm je cca 1,5 kg/m? (dle
podkladu), na stérkovani zakladni vrstvy je cca 4 kg/m? (minimalni tloustka vrstvy 3 mm).

TECHNICKE Reakce na ohen Tfida A1

PARAMETRY

KE Absorpce vody W0

STERKOVANI
Propustnost vodnich par M <20
Pridrznost a zpusob odtrzeni >0,3N/mm?2-FP: A, B
Tepelna vodivost (Mo, ary) 0,61 W / (m.K)
Trvanlivost min. 20 cyklu
Nebezpecné latky viz BL

TECHNICKE | peynost v tlaku Tida M 10

PARAMETRY

KE ZDENi Pocatecni pevnost ve smyku 0,3 N.mm~=2
Propustnost vodnich par M 15/35

Uvedené informace jsou STACHEMA CZ s.r.o. IC: 46353747, obchodni rejstrik ISO 9001
platné v dobé vydani Hasi¢ska 1, Zibohlavy v oddile C, vlozka 12680 vedena ISO 14001
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Tepelna vodivost (Mo, ary) 0,61 W/ (m.K)
Trvanlivost min. 20 cykld
Absorpce vody < 0,6 kg.m?2.min%5
Nebezpecné latky viz BL
Reakce na ohen TFida A1
SLOZENI Tridény kfemenny pisek, mlety vapenec, cement a zuslechtujici pfisady.
UDRZBA Pomticky po skonéeni prace omyt vodou.

SKLADOVANI Skladovat Ize v originalnich dokonale uzavienych obalech, oddélen& od potravin, napojt
A PREPRAVA a krmiv. Material je mirné hygroskopicky. Skladovat ve vzduchotésnych obalech v suchém
prostfedi. Material neni hoflavy.

PFi pfepravé chrante pfed vlhkem a destém.

ZARUCNI 12 mésichi od data vyroby pfi dodrzeni skladovacich podminek. Datum vyroby je uvedeno
DOBA na boku obalu.

Vyrobce neruci za Skody zplUsobené vyrobkem pfi jeho nevhodném pouziti a aplikaci. PouZivejte tento
pripravek bezpecné. Pred pouzitim si vzdy pozorné prectéte udaje na obalu. Pokyny pro bezpec¢né
zachazeni, prvni pomoc a nakladani s odpadem: viz etiketa a Bezpecnostni list (ke staZzeni na
www.stachema.cz).

Obsah rozpustného Sestimocného chréomu je v souladu s platnymi pravnimi predpisy snizeny
redukénim ¢inidlem, i€innym po celou dobu zivotnosti.

BALENI Papirové pytle s PE vloZkou po 25 kg.

Datum revize 12.10.2026, pfedchozi vydani pozbyvaiji platnost.

Revidoval Legislativni oddéleni STACHEMA CZ

Uvedené informace jsou STACHEMA CZ s.r.o. IC: 46353747, obchodni rejstrik ISO 9001
platné v dobé vydani Hasi¢ska 1, Zibohlavy v oddile C, vlozka 12680 vedena ISO 14001
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